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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA DE: Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado À Quente), 
Guias e Sarjetas de concreto e Sinalização Viária .. 

LOCAL: ANEL VIÁRIO 
MUNICIPIO: NOVA CANAÃ PAULISTA- SP. 

ART nº 28027180200786495 

PLACA DE OBRA: 
Confecção da placa da obra em chapa de aço galvanizada, conforme modelo exigido pelo Ministé­ 
rio de Desenvolvimento Regional, com dimensões de 2,00 x 1,50 m. 

Obra de Pavimentação Asfáltica: 

1- LIMPEZA DO TERRENO : Consiste nos seguintes serviços: 

A- Limpeza no terreno dos materiais orgânicos nas áreas de arruamento, para demarca­ 
ção 

B- Regularização do sub-leito, na largura da rua ou do projeto, com motoniveladora, de 
modo que assuma a forma determinada pela secção transversal e demais elementos 
do projeto. 

C- O material inservível será removido e transportado para bota-fora nas adjacências. 

2- MELHORIA DO SUB-LEITO: 

A- Consiste na escarificação e umedecimento do sub-leito com tanque irrigador. 

B- Após o umedecimento do sub-leito será executada a compactação com rolo compacta­ 
dor vibratório de pata até atingir o ponto ótimo de 100% do Proctor Modificado. 

C- Regularização da superfície com moto niveladora. 

D- Reforço do sub leito com material a base será de solo fino, com espessura de 20 cm , 
com controle geométrico e geotécnico, sendo que o material será carregado e trans­ 
portado de jazida fornecida pela contratante, tendo distancia de transporte de até 6 km 

E- O sub-leito assim preparado estará pronto para receber a BASE DE BRITA GRADU- 
ADA SIMPLES~ 

3- BASE DE BRITA GRADUADA. 

A-A base será de brita graduada simples na proporção de 40% x 60% para cada material, 
com espessura mínima de 20 cm , com controle geométrico, sendo que o material será 
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carregado e transportado de jazida fornecida pela contratante, tendo distancia de 
transporte de até 6 km 

B-Após o nivelamento, o material a ser tratado será umedecido com tanque irrigador até 
atingir a umidade ótima para iniciar-se a compactação. 

C-A compactação será executada com rolo compactador de pata vibratório até atingir o 
ponto ótimo de 100% do Proctor Modificado. 

D-Após a compactação será executada a regularização da base com motoniveladora pa- 
ra receber a pintura impermeabilizante. 

4- IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE 

A- A impermeabilização da base será com betume ( CM-30 ) a razão de 1 litro por metro 
quadrado, aplicada com caminhão espargidor de barra ou caneta na temperatura ade­ 
quada. 

5- CAPA DE ROLAMENTO BETUMINOSA USINADO A QUENTE ( C.B.U.Q. ): Consis­ 
tindo nos seguintes serviços: 

A-DESCRIÇÃO 

A.1 - Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), é o resultado da mistura de 
agregado mineral graduado de graúdo a fino, com material de enchimento(filler), e CAP­ 
Cimento Asfáltico de Petróleo, confeccionado a quente, em usina, obtendo-se uma massa 
uniforme e com características mecânicas que permita sua aplicação em pista de rola­ 
mento, atendendo o objetivo de se obter uma superfície com acabamento e resistência 
necessária. A espessura da camada será de no mínimo de 3 cm compactado. 

B- MATERIAIS 

B.1- O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira nº. 4 (4,76mm), se­ 
rá constituído pôr pedra britada. A porcentagem de partículas lamelares não deve exce­ 
der 15%. 

B.2- O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira no. 4, podendo 
ser constituído de areia, pó de pedra, ou ambos, sempre se observando a não existência 
de torrões de argila ou material orgânico. 

B.3- O material de enchimento (filler), deverá constituir-se em partículas finas e iner­ 
tes em relação aos demais componentes da mistura, não plástica. 

B.4- O material betuminoso a ser utilizado será o CAP-30/45 ( Cimento Asfáltico de 
Petróleo), para confecção de CBUQ e seu teor deverá ser de 4,8 a 5,6 % em peso., . 

B.5- A granulometria da mistura de agregados e composição da mistura de agrega­ 
do e ligante, será conforme a camada de rolamento. 


